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Утверждаю:
Начальник лаборатории

_______________ А.Ф. Шишкин
11.03.2026  года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/B-11/03/26 от 11.03.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес:  143408, 
РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица 
Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. 
Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-
os@yandex.ru

Наименование объекта испытаний1 Гидроактивная тампонажная полимерная смола для 
инъектирования «Ксилиниум 112»

Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью «Эвр Вэст». 
Адрес: 690018, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Волховская, д. 29, оф. 409

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-
2020, акт отбора образцов № 001/B-11/03/26

Идентификационный номер образца № 001/B-11/03/26
Испытания проведены на соответствие 
требованиям

ТУ 20.16.40-001-27053065-2026 Гидроактивная тампонажная 
полимерная смола для инъектирования «Ксилиниум 112». 
Технические условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Продукция
ТУ 20.16.40-001-
27053065-2026

должна соответствовать
требованиям настоящих

технических условий, требованиям
«Единых санитарно-

эпидемиологических и
гигиенических требований к

товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору

(контролю)» и изготавливаться по
технологическому регламенту и по

рецептуре, утвержденными в
установленном порядке

Соответствует
 требованию

1 Информация предоставлена заказчиком
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Внешний вид
ТУ 20.16.40-001-
27053065-2026

Однородная жидкость без
примесей и расслоений

Соответствует
 требованию

Плотность, г/см3 ТУ 20.16.40-001-
27053065-2026

1,08 1,08

Вязкость, мПа.с
ТУ 20.16.40-001-
27053065-2026

900 900

Время начала реакции после реакции 
с водой

ТУ 20.16.40-001-
27053065-2026

не более 60 с 60 с

Увеличение в объеме (в свободном 
пространстве) после реакции с водой

ТУ 20.16.40-001-
27053065-2026

1:30 1:30

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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